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- k povrchové Upravé
spar keramickgch paskd,
licového zdiva a spar
u neopracovangch
kamenngch dlazeb
- tloustka spary 5 — 50 mm
- mrazuvzdorng
- tfida CG2W A

webercolor klinker

SPAROVACI MALTA

Definice vgrobku

Mrazuvzdornd spdrovaci cementova malta ur-
¢enad ke sparovani fasadnich keramickgch paskd
a licového zdiva.

Slozeni

Smés na bazi anorganického pojiva, plniva
a modifikujicich pfisad. Smés obsahuje aditivum
eliminujict tvorbu vgkvetu.

Barevné odstiny

Vyrabri se v prirodni Sedé barve.

Technicka data

Hmota spliuje pozadavky pro cementovou spa-
rovaci maltu CG2W A podle CSN EN 13888.

Zémeésova voda 1,451/10 kg pytel.
Doba zpracovatelnosti cca 40 minut.

Vseobecné pozadavky na podklad

Suchg, pevng beze zmén, nosng zbaveny viech
volné oddélitelngch &astic (jako zbytky lepiciho
tmelu nebo zdicich malt). Doporucujeme osetfit
povrch fasadnich pasku pred zapocetim sparo-
vani ochranngm natérem, kterg usnadni finalni
cistént sparovangch ploch.

Podminky pro zpracovani

Prace spojené s aplikacl se nesmi provadét
pfi teplotach pod +5°C (vzduch i konstruk-
ce), pfi zpracovani je nutné se vyhnout pfi-
mgm negativnim vliivom tepla, vihka a provanu.
Doporucujeme  zasparovanou plochu  chranit
pred poveétrnostnimi vlivy prekrytim  plachtou
nebo folil. Technologicka prestavka mezi lepenim
a sparovanim fasadnich pasku musi bgt mini-
malné 24 hodin.

Nafadi

Veédro, elektrické michadlo s vietenem, ploché
nerezové hladitko a nerezova sparovaci lZice.
Na docisteni molitanové hladitko.

Cisténi

Nadoby a naradi se po ukonceni pract ocisti Cis-
tou vodou.

Aplikace

Pfiprava

Malta se pripravi postupngm vmichanim 10 kg pytle
do cca 1,451 Eisté vody pomoctT elektrického micha-
dla s max. ota¢kami 500 ot/min. micha se po dobu
cca 2 minut, necha se 5minut odlezet a potom se
jesté jednou kratce promicha.

Pouziti ﬁ
Mineralni cementova malta ur¢end ke sparova-
ni klinkerovgch pripadné keramickgch fasadnich
pasky a sparovani licoveho zdiva. Vhodna pro
vNitrnT i vn&jsi prostredi. Velikost zrna max. T mm.
Spotreba

o
5kg/m? dle tl. pasku a hloubky spar

Uvedené spotieby jsou orientaé¢ni a mohou se odlisovat dle druhu

podkladu a zpUsobu zpracovani.
Baleni é?[[

V 10kg papirovgch obalech,
100ks - 1000 kg/paleta.

Skladovani @
12 mésicU od data vgroby v origindlnich obalech
v suchgch, krytgch skladech.

Upozornéni &

Dodatecné pridavani plniva, pojiva a prisad se
nepovoluje.

Pfi teplotach vzduchu a podkladu pod +5°C a pfi
oc¢ekadvangch mrazech nepouzivat.

Jednotnou barevnost spdry v plose bezpeéné
zajisti jen vgrobek shodné SarZe a dostateé¢né
vyzralé lepidlo na obklady a dlazby i podkladni
vrstvy (omitky, potéry a podobn&).

Veskeré Udaje v tomto ndvodu jsou nezdvazné.
Jsou v8ak zpracovany podle nejlepsich
poznatkd a zkuSenosti z praxe a jsou zalozeny
na nejnovejsich technickgch poznatcich.
Bezpecénost prace

Pred zapocetim prace veénujte pozornost poky-
num pro ochranu zdravi a Zivotniho prostredi,
které jsou uvedené na obalech vgrobkd nebo
v bezpec€nostnich listech. Pfi praci s vgrobkem
nejezte, nepijte, nekurte a pouZzivejte predepsané
ochranné pracovni pomuUcky.

Likvidace odpadu

Postupujte podle zakona &. 185/2001Sb, o odpa-

dech, v platném znéni. Podrobngjsi informace
jsou uvedeny v bezpecnostnim listu vgrobku.

DodrZovanim uvedengch pokynU chranite své
zdravi a Zivotni prostiedi!

Aplikace

Maltu naneseme na celou plochu vycisténé lozné
spary, rovnéz stycéné spary zcela vyplite. Po zavad-
nuti hmotu vyhladte do roviny s licem zdiva a zaob-
lete dovnitf pomoci sparovaci nerezoveé |Zice.

Radius oblouku by mél byt cca 2x tloustka spary.
Po upraveni spar povrch fasadnich paskd nebo
licového zdiva ocistéte pormoci molitanového hladit-
ka a vody.
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